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目U 舀

    本标准是根据住房和城乡建设部 《关于印发 <2009年工程

建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标 [2009]88号)
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准，并在征求意见的基础上，修订本标准，最后经审查定稿。

    本标准共分15章，主要内容包括:总则、术语和符号、基

本规定、原位轴压法、扁顶法、切制抗压试件法、原位单剪法、

原位双剪法、推出法、筒压法、砂浆片剪切法、砂浆回弹法、点

荷法、烧结砖回弹法、强度推定。

    本次修订的主要技术内容是:

    1.将标准的适用范围从主要适用于烧结普通砖砌体扩大至
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    5.为适应 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203关

于砌筑砂浆强度等级评定标准的变化，对检测的砂浆强度推定方

法作了调整;

    6.进一步明确了各检测方法的特点、用途和限制条件。
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1 总 则

1.0.1 为在砌体工程现场检测中，贯彻执行国家技术政策，做

到技术先进、数据准确、安全可靠，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于砌体工程中砖砌体、砌筑砂浆和砌筑块体
的现场检测和强度推定。

1.0.3 砌体工程的现场检测，除应符合本标准外，尚应符合国

家现行有关标准的规定。



2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 检狈9单元 test unit

    每一楼层且总量不大于25。时的材料品种和设计强度等级均

相同的砌体。

2.1.2 测区 test zone

    在一个检测单元内，随机布置的一个或若干个检测区域。

2.1.3 测点 test point

    在一个测区内，按检测方法的要求，随机布置的一个或若干

个检测点。

2.1.4 原位轴压法 the method of axial compression in Situ
    采用原位压力机在墙体上进行抗压测试，检测砌体抗压强度

的方法。

2.1.5 扁式液压顶法 the method of flat jack in situ
    采用扁式液压千斤顶在墙体上进行抗压测试，检测砌体的受

压应力、弹性模量、抗压强度的方法，简称扁顶法。

2.1.6 切制抗压试件法 the method of test on specimen cut
from wall

    从墙体上切割、取出外形几何尺寸为标准抗压砌体试件，运

至试验室进行抗压测试的方法。

2.1.7 原位砌体通缝单剪法 the method of shear along one
horizontal mortar joint in situ

    在墙体上沿单个水平灰缝进行抗剪测试，检测砌体抗剪强度

的方法，简称原位单剪法。

2.1.8 原位双剪法 the method of shear along two horizontal

mortar Jolnt In sltu



    采用原位剪切仪在墙体上对单块或双块顺砖进行双面抗剪测

试，检测砌体抗剪强度的方法。

2.1.9 推出法 the method of push out
    采用推出仪从墙体上水平推出单块丁砖，测得水平推力及推

出砖下的砂浆饱满度，以此推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

2.1.10 筒压法 the method of compression in。ylinder

    将取样砂浆破碎、烘干并筛分成符合一定级配要求的颗粒，

装人承压筒并施加筒压荷载，检测其破损程度 (筒压比)，根据

筒压比推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

2.1.11 砂浆片剪切法 the method of Shear on mortar flake

    采用砂浆测强仪检测砂浆片的抗剪强度，以此推定砌筑砂浆

抗压强度的方法。

2.1.12 砂浆回弹法 the method of mortar rebound

    采用砂浆回弹仪检测墙体、柱中砂浆表面的硬度，根据回弹

值和碳化深度推定其强度的方法。

2.1.13 点荷法 the method of point load

    在砂浆片的大面上施加点荷载，推定砌筑砂浆抗压强度的

方法。

2.1.14 砂浆片局压法 the method of local compression on
mortar flake

    采用局压仪对砂浆片试件进行局部抗压测试，根据局部抗压

荷载值推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

2.1.15 烧结砖回弹法 the method of fired brick rebound

    采用专用回弹仪检测烧结普通砖或烧结多孔砖表面的硬度，

根据回弹值推定其抗压强度的方法。

2.1.16槽间砌体 masonry between two channels
    采用原位轴压法和扁顶法在砖墙上检测砌体的抗压强度时，

开凿的两个水平槽之间的砌体。

2.1.17 筒压比 七ylindrical compressive ratio
    采用筒压法检测砂浆强度时，砂浆试样经筒压测试并筛分



后，留在孔径smm筛以上的累计筛余量与该试样总量的比值，

简称筒压比。

2.2 符 号

2.2.1 几何参数

    A— 构件或试件的截面面积;

    占— 宽度;试件截面边长;

    h— 高度;试件截面高度;测点间的距离;

      2— 长度;

    d— 砂浆碳化深度;

    一 半径;点荷法的作用半径;

    t— 厚度;试件厚度;

    月— 砌体抗压试件的高度。

2.2.2 作用、效应与抗力、计算指标
    N一 实测破坏荷载值;

    fm— 砌体抗压强度平均值;

  fv，m— 砌体抗剪强度平均值;

    一 砂浆片的抗剪强度;

    九— 砖的抗压强度值;

    儿— 砌筑砂浆抗压强度值;

    几— 砌筑砂浆抗压强度推定值;
    ao— 测点上部墙体的平均压应力。

2.2.3 系数

    乞— 原位轴压法、扁顶法测定砌体抗压强度的换算系数;

    易— 推出法的砖品种修正系数;

    典— 推出法的砂浆饱满度修正系数;

    氛— 点荷法的荷载作用半径修正系数;

    氏— 点荷法的试件厚度修正系数。
2.2.4 其他

    B— 水平灰缝的砂浆饱满度;














































































































































































































